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ПРОГРАММА

Ауд. Б-1
	9:30-10:00
	Приветствие                - ректор МИСиС, проф. Ливанов Д.В.
Открытие семинара    - председатель Оргкомитета, 

профессор  Капуткина Л.М.
Выступления                - профессор  Клейнер Л.М.

- профессор  Одесский П. Д.



	
	


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

CОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

проф. Капуткина Л.М.

проф. Клейнер Л.М.

	10:00-10:25
	1. СТРУКТУРА РЕЕЧНОГО МАРТЕНСИТА И КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ СТАЛЕЙ
Л.М. Клейнер, С.К. Гребеньков, Д.М. Ларинин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет


	10:25 - 10:50
	2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРОКАТА БОЛЬШИХ ТОЛЩИН ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, УПРОЧНЕННОГО ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОКАТКЕ В ПОТОКЕ СТАНА
П.Д. Одесский, А.А. Егорова
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, г. Москва


	10:50 - 11:15
	3. Влияние режимов термомеханической обработки на структуру и свойства низкоуглеродистой свариваемой стали
В.М. Счастливцев, Т.И.Табатчикова, И.Л.Яковлева, С.Ю. Клюева
Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург


	11:15 - 11:35
	КОФЕ – ПАУЗА


	11:35 - 12:00

	4.  Оценка ресурса упругой деформации в рамках симметричной модели крестообразного сочленения мартенситных кристаллов

М.П.Кащенко, С.В.Коновалов, В.Г.Чащина

Уральский государственный лесотехнический университет, 

г. Екатеринбург 

5. СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ЛИТОЙ Cr-Ni-Mn-Mo АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ.
М.В. Костина1, С.О. Мурадян1, М.С. Хадыев2, В.В. Немов1 
1Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва
2Уральский Федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург


	12:25 - 12:50
	6.МИКРОДВОЙНИКОВАНИЕ КАК ОБЩИЙ МЕХАНИЗМ МАРТЕНСИТНОГО И ПЕРЛИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛЯХ
В. С. Крапошин
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва


	12:50 - 13:15
	7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Ю.Р. Колобов 
Научно-образовательный инновационный центр «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» НИУ БелГУ, г. Белгород


	13:15 - 13:40
	8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ

В.Г. Пушин

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург


	13:40 - 14:05
	9. ФИЗИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ ВТМО СТАЛИ
Г.Е.Коджаспиров1, А.И.Рудской,1 Е.И.Хлусова2, В.В.Орлов2

1Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

 2ФГУП ЦНИИ КМ»Прометей»



	14:05 – 15:00
	ОБЕД



Секция 1   «СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ»

Ауд. Б-1
CОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Проф. М.В.Костина
Проф. С.В.Добаткин
	15:00 - 15:20
	1. СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ИНТЕНСИВНОЙ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 

В.В. Столяров 1,2
1 Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва
2 Московский государственный индустриальный университет


	15:20 - 15:40
	2. ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРОЧНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ТИТАНА С СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ, СФОРМИРОВАННОЙ ПРИ ТЕПЛОЙ ПРОКАТКЕ
*Е.Ф. Дударев, *А.Н. Табаченко, **О.А. Кашин, **Н.Г. Гирсова, А.Б., *Скосырский, *Г.П. Бакач, **А.И. Лотков, *Г.П. Почивалова, *М.Ф. Жоровков
*Сибирский физико-технический институт ТГУ, г. Томск
**Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

	15:40 - 16:00
	3. объемное наноструктурирование низкоуглеродистого мартенсита термическим воздействием

И.В. Ряпосов, Л.М. Клейнер, А.А. Шацов 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет



	16:00 - 16:20
	4. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ОДНООСНОЙ И МНОГООСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ

А.К. Гук, Г. Гольдхан, Р. Кавалла

Институт обработуки металлов давленем, ТУ Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, Германия



	16:20 - 16:40


	КОФЕ ПАУЗА

	
	CОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Проф. Колобов Ю.Р.

Проф. Крапошин В.С.



	16:40 - 17:00
	5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИНЖЕНЕРИИ ГРАНИЦ ЗЕРЕН НАНОКРИСТАЛЛОВ
Н.А. Шурыгина 1,2, А.М. Глезер 1,2, И.Е. Пермякова 1, Е.Н. Блинова 1, С.А. Фирстов 3
1 ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, г. Москва 
2 ГОУ ВПО «МГУПИ», г. Москва

 3 Институт проблем материаловедения им. Францевича НАН Украины, г. Киев


	17:00 - 17:20
	6. ВЛИЯНИЕ ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРЕД СТАРЕНИЕМ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНОГО МАГНИЕВОГО СПЛАВА ИМВ7-1 СИСТЕМЫ Mg-Y-Gd-Zr
Л.Л. Рохлин, Т.В. Добаткина, Е.А. Лукьянова
Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения  им. А.А.Байкова РАН, г. Москва



	17:20 - 17:40
	7. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИНАМИЧЕСКОГО И СТАТИЧЕСКОГО РАЗУПРОЧНЕНИЯ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ТРИП-СТАЛИ
A. В. Янина, С. Гук, Р. Кавалла
Институт обработуки металлов давленем, ТУ Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, Германия



	17:40 - 18:00
	8. ИЗУЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СИГМА-ФАЗЫ В МАГНИТОТВЕРДЫХ СПЛАВАХ Fe-Cr-Co
Т.А. Вомпе, И.М. Миляев, В.С. Юсупов
Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва

	18:00 - 18:20
	9. ИССЛЕДОВАНИЕ Fe-Mn-Al-C-N СПЛАВОВ С ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТЬЮ
Л.М. Капуткина, В.Г. Прокошкина, А.Г. Свяжин, А.В. Бронз, В.В. Деминская
НИТУ МИСиС, г. Москва





Секция 2 «ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ»

Ауд. Б-3
CОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Проф. Беляев С.П.

Проф. Прокошкин С.Д.

	9:30-9:50
	1. Мартенситные превращения в пористом никелиде титана, полученном методом СВС
Н.Н. Реснина, С.П. Беляев, А.В. Воронков.
Санкт-Петербургский государственный университет


	9:50 - 10:10
	2. ОБРАТИМАЯ ДЕФОРМАЦИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ «СТАЛЬ – СПЛАВ TiNi»
С.П. Беляев1, Н.Н. Реснина1, В.В. Рубаник2,3, В.В. Рубаник мл. 2,3, И.В. Ломакин1
1 Санкт-Петербургский государственный университет,
2 Витебский государственный технологический университет, 
3 Институт технической акустики НАН Беларуси


	10:10 - 10:30
	3. два типа обратимой памяти формы в сплаве Ti-Ni
А.С. Моторин, Г.Г. Нахатова, А.И.Разов
Санкт-Петербургский государственный университет


	10:30 - 10:50
	4. САМОАККОМОДАЦИЯ КРИСТАЛЛОВ ((-МАРТЕНСИТА В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ЦИРКОНИЯ
А.Г. Хунджуа, М.М. Мельников, А.Г. Птицын, Чжэн Шаотао
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва


	10:50 - 11:10
	5. реализация аномально высоких параметров ЭПФ и ОЭПФ в  сплавах  Ti-Ni  с памятью формы 
Е.П. Рыклина, С.Д. Прокошкин, А.Ю.Крейцберг
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва


	11:10 - 11:30
	КОФЕ – ПАУЗА


	11:30 - 11:50
	6. ИЗУЧЕНИЕ СПЛАВОВ Ti-Nb-(Ta,Zr) С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
 МЕТОДОМ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЦАРАПАНИЯ

М.И. Петржик, В.А. Шереметьев, М.Я. Бычкова, 
С.Д. Прокошкин, Е.А. Левашов

НИТУ “МИСиС”,г. Москва 


	11:50 - 12:10
	7.  БЫСТРОЗАКАЛЕННЫЕ АМОРФНЫЕ И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ Ti2NiCu СТРУКТУРА, ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И СВОЙСТВА

А.В. Пушин1,2, Н.И. Коуров1,  А.А. Попов2, В.Г. Пушин1
1 Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

2 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург


	12:10 - 12:30
	8.  Сравнение ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ методик определения РЕСУРСА обратимой деформации в сплавах Ti-Ni
А.В. Коротицкий, И.Ю. Хмелевская, В.С. Комаров 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва


	12:30 – 12:50
	9. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ Ti-Nb-(Ta,Zr)
С.Д. Прокошкин1, В. Браиловский2, К. Э. Инаекян2, А.В. Коротицкий1, С.М. Дубинский1,2, М.Р. Филонов1, М.И Петржик1, Ю.С. Жукова1, В.А. Шереметьев1
1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва
2Ecole de Technologie Superieure, г. Монреаль, Канада


	12:50 – 14:30
	ОБЕД



Секция 3  «ПРАКТИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ»
Ауд. Б-1
CОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Проф. Одесский П.Д.

Проф. Прокошкина В.Г.

	14:30 - 14:50
	1. О РАЗВИТИИ РАЗРУШЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
И.И. Минц, Л.Е. Ходыкина
Филиал «УралВТИ» ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», г. Челябинск


	14:50 - 15:10
	2. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЕЙ.
Л.М. Клейнер, И.Д. Романов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет


	15:10 - 15:30
	3. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
C.А. Голосиенко, Е.И. Хлусова,  Г.Д. Мотовилина, Е.А. Яшина
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», г. Санкт - Петербург


	15:30 - 15:50
	4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ЛИСТОВ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ФЕРРИТО-БЕЙНИТНОЙ СТАЛИ, ПОЛУЧКЕННЫХ ПУТЕМ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОКАТКИ С УСКОРЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

В.М. Фарбер, В.А. Хотинов, Н.В. Лежнин 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург


	15:50 - 16:10
	5. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ, МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ АЗОТОМ

Л.М.Капуткина, В.Г.Прокошкина, Г.Е.Хадеев, А.Л. Коновалов 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», г. Москва


	16:10 - 16:30
	6. ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОКАТКИ НА СОСТОЯНИЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННОГО АУСТЕНИТА, КОНЕЧНУЮ СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
Е.А. Голи-Оглу1, Л.И. Эфрон2, Ю.Д.Морозов1

1ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва

2ОАО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса


	16:30 – 17:00
	Закрытие конференции


	17:30 
	Товарищеский ужин



11:00-13:30       1.   Экскурсии на кафедры института и в Научно-исследовательский центр коллективного пользования "Материаловедение и металлургия".

2.    Экскурсия в музей МИСиС. 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Секция 1 «СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ»

	1.
	связь различных габитусов и вариантов ориентационных соотношений при γ—α мартенситном превращении в динамической теории

М.П.Кащенко, К.Н. Джемилев, В.Г.Чащина

Уральский государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург



	2.
	МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ФЕРРИТО-МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ 06МБФ ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОТЖИГОВ

Г.Г. Захарова, Е.Г Астафурова, М.С. Тукеева, *С.В. Добаткин

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск
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